                                 市購童鞋檢測結果彙整表                    

	項次
	品名
	廠牌
	規格/型號
	產地
	生產廠商

或進口商
	陳售地點
	價格
	中文標示檢查
	檢測結果

	1
	幼兒學步鞋

(9K309000056)
	New Star
	SG-024
	台灣
	聖哥國際股份有限公司(高雄市大公路102號/07-5517953)
	家福股份有限公司天母分公司(台北市德行西路47號/02-28338042)
	139
	不符合

本體無產地標示
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：6.5%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	2
	優生短筒學步鞋

(9K309000057)
	優生
	DU23005B
	台灣
	台灣優生股份有限公司(台北縣五股工業區五權六路30號/0800281557)
	家福股份有限公司天母分公司(台北市德行西路47號/02-28338042)
	169
	不符合

本體無產地標示
	不符合

禁用可塑劑：DINP：7.0%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	3
	繡花止滑涼鞋
(9K309000058)
	嬰之華
	318
	台灣
	嬰之華企業有限公司(嘉義縣水上鄉三界村三界埔229號/05-2307885)
	潤泰全球股份有限公司中和分公司(台北縣中和市中山路2段228號B1/02-82411111)
	98
	不符合

本體無產地標示
	不符合

禁用可塑劑：DINP：3.7%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	4
	朵拉休閒鞋
(9K309000059)
	DORA
	8741
	台灣
	安瑋企業有限公司(彰化市彰鹿路168巷3-22號/04-7625522)
	潤泰全球股份有限公司中和分公司(台北縣中和市中山路2段228號B1/02-82411111)
	390
	符合
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	5
	海綿寶寶運動鞋

(9K309000060)
	海綿寶寶
	5438
	台灣
	安瑋企業有限公司(彰化市彰鹿路168巷3-22號/04-7625522)
	潤泰全球股份有限公司中和分公司(台北縣中和市中山路2段228號B1/02-82411111)
	390
	符合
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：25.9%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	6
	嬰兒鞋(9K309000061)
	Mynuno
	011-淺粉
	台灣
	麗嬰房股份有限公司福和門市部(台北市內湖區陽光街321巷60號/02-87976699)
	麗嬰房股份有限公司福和門市部(台北縣永和市福和路220號/02-29218814)
	351
	符合
	不符合

禁用可塑劑：DINP：12.7%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	7
	Baby步鞋
(9K309000062)
	Mynuno
	007-baby

pink
	台灣
	麗嬰房股份有限公司福和門市部(台北市內湖區陽光街321巷60號/02-87976699)
	麗嬰房股份有限公司福和門市部(台北縣永和市福和路220號/02-29218814)
	    690
	符合
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	8
	Baby步鞋
(9K309000063)
	Mynuno
	415-咖啡
	台灣
	麗嬰房股份有限公司福和門市部(台北市內湖區陽光街321巷60號/02-87976699)
	麗嬰房股份有限公司福和門市部(台北縣永和市福和路220號/02-29218814)
	690
	符合
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	9
	MBR編織嬰兒鞋
(9K309000064)
	My Bear
	*
	中國
	委託製造：慕今有限公司(台北市康定路82號2樓/02-22287080)
	愛的世界股份有限公司永和福和門市部(台北縣永和市福和路290號1樓/02-86605435)
	    336
	不符合

標示卡無產地中文標示
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：4.6%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	10
	蕃茄派對寶寶鞋

(9K309000065)
	愛的世界
	蕃茄派對
	中國
	委託製造：愛的世界股份有限公司(台北市康定路80號/0800031713)
	愛的世界股份有限公司永和福和門市部(台北縣永和市福和路290號1樓/02-86605435)
	    784
	不符合

本體無產地標示
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	11
	幼兒涼鞋
(9K309000066)
	Combi
	86232
	中國
	日本Combi公司/台灣康貝股份有限公司(台北市內湖路1段360巷6號6樓/02-26578822)
	僾儷萊嬰童百貨(台北市南昌路1段163號1樓/02-23946681)
	850
	不符合

無標示外底材料
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	12
	嬰兒鞋
(9K309000067)
	Classic Mickey
	WAIW0312T
	台灣
	奇哥股份有限公司(台北市南京東路4段186號5樓/0800001256)
	太平洋崇光百貨股份有限公司(台北市忠孝東路4段45號/02-27713171)
	324
	不符合

本體無產地標示
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：0.8%

            DINP：1.6%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	13
	嬰兒鞋
(9K309000068)
	Absorba
	AAIW0108R
	台灣
	奇哥股份有限公司(台北市南京東路4段186號5樓/0800001256)
	太平洋崇光百貨股份有限公司(台北市忠孝東路4段45號/02-27713171)
	324
	不符合

本體無產地標示
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：1.2%

            DINP：2.2%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	14
	嬰兒鞋
(9K309000069)
	Kinloch Anderson
	KA0533
	台灣
	金歐有限公司(台北縣三重市中華路70號/02-29818327)
	太平洋崇光百貨股份有限公司(台北市忠孝東路4段45號/02-27713171)
	995
	符合
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	15
	寶寶密鞋
(9K309000070)
	哆啦A夢
	145
	中國
	凱英興業股份有限公司(台北市光復北路7號11樓/02-27530769)
	太平洋崇光百貨股份有限公司(台北市忠孝東路4段45號/02-27713171)
	790
	符合
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：24.9%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	16
	童休閒鞋
(9K309000071)
	Sport
	4836
	中國
	松興國際實業有限公司(台北市承德路7段401巷620弄29號/02-28923998)
	家福股份有限公司台北中和分公司(台北縣中和市中山路2段295號/02-82455566)
	199
	符合
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	17
	幼兒休閒學鞋
(9K309000072)
	GMP baby
	XB076
	台灣
	昕承實業有限公司(台北市中正路622號/02-28123689)
	幼幼小站嬰兒用品事業股份有限公司(台北縣中和市中山路2段269號B1/02-22427877)
	378
	不符合

本體無產地標示
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：15.2%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	18
	繡花寶寶鞋
(9K309000073)
	黃金海豹
	*
	台灣
	台灣麗兒股份有限公司(台北市北投區吉利街74號/02-28225469)
	幼幼小站嬰兒用品事業股份有限公司(台北縣中和市中山路2段269號B1/02-22427877)
	125.5
	不符合

1. 本體無產地標示

2. 標示卡無產地中文標示
	不符合

禁用可塑劑：DEHP：16.1%

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	19
	學步鞋
(9K309000074)
	艾比熊
	140041
	台灣
	東凌股份有限公司(台北市南港路3段50巷1號2樓/02-27893636)
	幼幼小站嬰兒用品事業股份有限公司(台北縣中和市中山路2段269號B1/02-22427877)
	119
	不符合

本體無產地標示
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合

	20
	運動鞋
(9K309000075)
	NIKE
	366402-171
	印尼
	委託製造：必爾斯藍基股份有限公司(台北市敦化南路1段2號15樓/02-81612619)
	豐東興業股份有限公司(台北縣永和市中山路1段238號/02-82315555)
	1080
	符合
	符合

禁用可塑劑：未檢出

游離甲醛：未檢出

拉力試驗：符合

小物件試驗：符合


1. 標示檢查：鞋類商品標示基準

2. 檢測項目：游離甲醛、禁用可塑劑、拉力試驗、小物件試驗

3. 檢驗標準：CNS 12943、CNS 15138、CNS 3478、CNS 4797-3
4. 游離甲醛：可檢下限：20ppm
5. 禁用可塑劑：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑(Plasticizer)及其混合物含量總和不得超過0.1%(重量比)，前揭各項可塑劑可檢下限：0.01%
DBP:鄰苯二甲酸二丁酯  BBP:鄰苯二甲酸丁苯甲酯  DEHP:鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯  DNOP:鄰苯二甲酸二正辛酯  DINP:鄰苯二甲酸二異壬酯

DIDP:鄰苯二甲酸二異癸酯
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